
TABLE 7.16.  Major and minor element abundances (wt.%) in bulk soils and separated size fractions
of “reference suite” lunar soils and sample 15601 (Papike et al. 1982; LSPET, 1972).

Sample Size, µm SiO2 TiO2 AlO2 FeO MgO CaO Na2O K2O MnO CrO3 Total

10084,1591 Bulk 41.3 7.5 13.7 15.8 8.0 12.5 0.41 0.14 0.213 0.290 99.8
>90 41.6 7.4 13.1 16.1 8.0 12.5 0.42 0.14 0.205 0.300  99.9
20-90 41.0 7.3 12.8 16.2 9.2 12.4 0.38 0.15 0.220 0.305  99.9
10-20 41.5 7.3 14.6 15.8 7.5 11.4 0.43 0.15 0.200 0.295  99.2
<10 41.3 7.3 16.3 15.1 7.2 12.7 0.47 0.16 0.180 0.290 101.0

12001,599 Bulk 46.0 2.8 12.5 17.2 10.4 10.9 0.48 0.26 0.220 0.410 101.1
>90 45.8 2.5 11.8 17.1 11.2 10.0 0.46 0.25 0.219 0.414 100.3
20-90 45.8 2.7 11.7 17.7 10.7 10.3 0.44 0.22 0.230 0.420 100.2
10-20 45.7 3.1 13.2 17.2 9.9 10.7 0.50 0.26 0.200 0.460 101.2
<10 45.0 3.0 15.6 14.8 8.2 12.0 0.53 0.29 0.180 0.410 100.0

12033,464 Bulk 46.9 2.3 14.2 15.4 9.2 11.1 0.67 0.41 0.195 0.387 100.8
>90 48.0 2.4 13.5 14.5 10.2 10.2 0.71 0.44 0.200 0.360 100.5
20-90 45.9 2.6 12.5 16.9 9.8 10.6 0.62 0.33 0.220 0.385   99.9
10-20 46.6 2.5 14.8 15.0 9.7 11.1 0.65 0.39 0.190 0.350 101.2
<10 47.3 2.6 16.2 13.0 7.2 11.5 0.73 0.44 0.160 0.330   99.5

14163,778 Bulk 47.3 1.6 17.8 10.5 9.6 11.4 0.70 0.55 0.135 0.200  99.8
>90 48.0 1.6 17.3 10.4 10.7 11.3 0.71 0.58 0.140 0.190 100.9
20-90 46.2 1.6 17.1 11.1 10.7 11.5 0.68 0.52 0.143 0.205  99.8
10-20 48.0 1.5 17.5 10.2 9.8 10.9 0.69 0.54 0.135 0.190  99.5
<10 48.5 1.7 19.0 9.2 8.0 11.3 0.71 0.59 0.115 0.190  99.3

15221,29 Bulk 46.0 1.1 18.0 11.3 10.7 12.3 0.43 0.16 0.154 0.325 100.5
>90 46.4 1.0 17.5 12.0 11.0 11.7 0.46 0.19 0.159 0.305 100.7
20-90 46.5 1.1 16.7 12.1 11.4 11.3 0.42 0.16 0.162 0.335 100.2
10-20 47.0 1.1 18.0 11.4 9.6 11.7 0.42 0.19 0.145 0.318 100.0
<10 46.5 1.2 19.8 10.2 8.6 12.6 0.50 0.20 0.120 0.305 100.0

15271,27 Bulk 46.0 1.5 16.4 12.8 10.8 11.7 0.49 0.22 0.162 0.350 100.4
>90 47.0 1.3 15.5 13.2 11.7 10.8 0.50 0.22 0.167 0.370 100.7
20-90 45.9 1.4 15.3 13.8 11.8 11.0 0.49 0.20 0.175 0.381 100.4
10-20 45.7 1.4 17.1 12.4 10.0 11.7 0.50 0.20 0.157 0.360   99.5
<10 46.0 1.5 19.8 10.3 8.7 12.3 0.50 0.23 0.133 0.300   99.8

64501,122 Bulk 45.3 0.37 27.7 4.2 4.9 17.2 0.44 0.10 0.056 0.090 100.3
>90 45.5 0.45 27.9 4.5 4.4 16.8 0.40 0.090 0.060 0.085 100.2
20-90 44.8 0.33 27.2 4.3 5.1 16.8 0.43 0.099 0.055 0.090   99.2
10-20 45.2 0.38 27.9 4.4 5.0 16.1 0.44 0.11 0.060 0.090   99.7
<10 45.6 0.45 27.4 4.4 4.3 16.1 0.47 0.15 0.060 0.100   99.0

67461,74 Bulk 45.0 0.29 29.2 4.2 3.9 17.6 0.43 0.055 0.055 0.075 100.8
>90 45.3 0.29 28.7 4.3 3.9 17.2 0.42 0.050 0.060 0.080 100.3
20-90 44.4 0.40 28.8 4.5 4.6 17.2 0.43 0.055 0.062 0.084 100.5
10-20 44.3 0.40 29.3 4.4 4.0 17.6 0.42 0.062 0.065 0.087 100.6
<10 45.1 0.29 28.6 4.3 4.3 16.5 0.43 0.070 0.060 0.088   99.7

72501,15 Bulk 45.2 1.4 20.1 9.50 10.0 12.5 0.44 0.17 0.120 0.230   99.7
>90 45.9 1.1 20.2 8.80 10.3 13.4 0.51 0.17 0.110 0.220 100.7
20-90 45.2 1.6 19.4 10.0 11.0 12.9 0.43 0.14 0.120 0.250 101.0
10-20 45.1 1.6 20.6 9.10 10.4 12.7 0.44 0.16 0.100 0.230 100.4
<10    1.4 20.6 8.60 8.5 12.2 0.43 0.17 0.096 0.230



TABLE 7.16.  (continued)

Sample Size, µm SiO2 TiO2 AlO2 FeO MgO CaO Na2O K2O MnO CrO3 Total

76501,48 Bulk 43.4 3.2 18.1 10.8 12.0 12.8 0.38 0.10 0.145 0.270 101.2
>90 43.7 3.1 18.5 10.3 12.3 12.8 0.38 0.10 0.130 0.260 101.5
20-90 42.7 3.5 16.7 12.0 12.7 11.4 0.37 0.10 0.150 0.300   99.9
10-20 41.8 3.4 18.7 11.6 11.1 13.0 0.38 0.10 0.147 0.290 100.5
<10 41.6 3.2 20.2 10.6 9.8 12.7 0.40 0.12 0.130 0.280   99.0

78221,71 Bulk 43.0 4.2 17.0 12.6 11.0 12.4 0.37 0.10 0.163 0.350 101.1
>90 42.0 4.0 16.5 12.7 11.9 11.9 0.39 0.10 0.154 0.360 100.1
20-90 43.4 4.2 16.0 13.7 11.8 11.9 0.37 0.090 0.168 0.360 101.9
10-20 41.8 4.2 17.3 12.2 10.7 11.9 0.36 0.10 0.160 0.325   99.5
<10 43.9 3.9 19.0 11.9 9.3 12.4 0.40 0.12 0.135 0.320 101.4

Luna 16 Bulk 3.5 15.5 16.5 8.1 11.8 0.38 0.11 0.230 0.300
21000,5 >90 3.4 15.5 16.4 8.1 12.4 0.41 0.12 0.230 0.300

20-90 3.2 14.0 17.6 9.0 11.4 0.37 0.10 0.220 0.323
10-20 3.8 14.0 16.6 8.5 11.4 0.36 0.11 0.219 0.320
<10 3.0 16.7 13.0 6.6 11.5 0.40 0.13 0.170 0.280

Luna 20 Bulk 0.48 23.5 7.27 9.7 14.1 0.35 0.068 0.100 0.180
22001,35 >90 0.43 21.2 6.68 8.8 13.7 0.34 0.066 0.090 0.170

20-90 0.50 22.8 8.00 9.6 14.4 0.32 0.063 0.120 0.210
10-20 0.46 20.5 8.00 9.5 12.3 0.34 0.065 0.107 0.210
<10 0.50 25.0 6.25 7.2 14.9 0.36 0.078 0.070 0.170

Luna 24 Bulk 1.0 11.7 20.2 9.7 11.1 0.27 0.027 0.270 0.467
24999,6 >90 0.97 10.6 20.5 10.8 10.7 0.23 0.017 0.280 0.410

20-90 1.1 11.4 20.8 10.3 10.8 0.25 0.024 0.290 0.450
10-20 1.3 11.7 19.5 9.0 10.8 0.30 0.040 0.229 0.510
<10 1.0 14.7 13.8 8.0 10.7 0.37 0.066 0.162 0.400

Apollo 15 Bulk 45.05 1.98 10.2 19.8 10.9 9.9 0.29 0.10 0.26 0.56
15601


